
●調査方法

（１）機械ボーリング

資料６(添付）



（２）標準貫入試験 

 



 

 



（３）孔内水平載荷試験



（４）室内土質試験 

 

 



試料採取 Ｒ３.Ｂ－１



ボーリング柱状図

調 査 名 第 5 0 3 2 0 5 2 0 号 新 学 校 給 食 セ ン タ ー 地 質 調 査 業 務 委 託

事業・工事名

ボーリング名 R 3 . B - 1 調査位置 福 島 市 飯 坂 町 平 野 字 扇 田 　 地 内 北 緯 3 7 ﾟ  4 7 '  5 5 . 2 "

東 経 1 4 0 ﾟ  2 7 '  3 1 . 6 "発 注 機 関 福 島 市 役 所 調査期間 令和  4 年  2 月  1 日  ～  4 年  2 月  4 日

調 査 業 者 名
株 式 会 社 協 和 地 質
電話 ( 0 2 4 - 5 5 5 - 2 6 0 0 )

主任技師 蓮 沼 清 史
現 場
代 理 人

藤 原 雅 人
コ ア
鑑 定 者

藤 原 雅 人
ボｰリング
責 任 者

大 内 勇 人

孔 口 標 高 H=
79.47m

角

度

180ﾟ 

0ﾟ 

90ﾟ 上

下
0ﾟ 

方

向

0ﾟ 

90ﾟ 

180ﾟ 

270ﾟ 

北

東

南

西

地
盤
勾
配 90ﾟ 

水平0ﾟ 
鉛
直

0ﾟ 

使
用
機
種

試 錐 機 カ ノ ー 製 K R 1 0 0
ハンマー
落下用具

半 自 動 落 下 モ ン ケ ン

エンジン ヤ ン マ ー 製 N D F 1 2 ポ ン プ カ ノ ー 製 V - 5総 掘 進 長  19.43m
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 72.87

 71.07

 70.07

 68.27

 66.97
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深
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(m)

0.70

1.20

6.40
6.60

8.40

9.40

11.20

12.50
12.70

13.30
13.60

19.43

柱

状

図

土

質

区

分

色

調

相

対

密

度

相

対

稠

度

記

事

シルト主体の盛土。含水多い。
上部は山砂および草根が混入。

盛土 褐灰

有機物多量に混入。含水多い。
コアは指圧で容易に貫入する。

有機質
シルト

暗灰
～暗
黒

軟ら
かい

径10～30mｍ程度の亜円～亜角礫主
体。
最大礫径は60mm程度。
礫間は粗砂で構成。
上部に若干シルト混入。
孔壁の崩壊著しい。
含水多い。

砂

礫

暗

青

灰

中

位～

密

な

腐植物混入。含水多い。
有機質
シルト 暗褐

径10～40mm程度の亜円礫主体。
最大礫径は50mm程度。
礫間は中～粗砂で構成。
シルト混入。含水多い。

砂

礫

暗

青

灰

中位
～密
な

細砂主体。径5mm程度の礫混入。
全体にシルト混入。
含水多め。

シルト
質砂

暗

灰

緩

い

細砂主体。シルト混入。
全体に径5～20mm程度の亜角礫混入。
含水多め。

礫

混

じ

り

砂

暗

灰

中

位

径5～30mm程度の亜円礫主体。
最大礫径は40mm程度。
礫間は中～粗砂で構成。
含水多め。

砂

礫

暗

灰

密

な

細砂主体。シルト混入。含水多め。
シルト
混じり
砂

暗灰

コアは指圧の中位程度の力で貫入す
る。含水中位。

シルト 褐灰 固い

細砂主体。全体にシルト混入。含水
中位。

シルト
質砂 暗灰 中位

径5～30mｍ程度の亜円～亜角礫主
体。
最大礫径は50mm程度。
礫間は細～中砂で構成。
所々シルト混入。
15.8m付近および16.8～16.9m間は砂
分優勢。
含水多め～多い。

砂
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密
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非
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な
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／
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試 験 名

および結果

孔内水平載荷試験
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試 料 採 取

深

度

(m)

4.15

4.45

9.15

9.40

10.15

10.45

試

料

番

号

P1-1

P1-2

P1-3

採

取

方

法

○-

○-

○-

室
内
試
験

(

 
 
 

)

粒度
(2)

密度,
含水
比,粒
度(1),
液塑性

粒度
(2)

掘

進

月

日

2

1

2

2

2

3

2

4



0.0 1.2 2.4 3.6 4.84.8

3.1 3.5 3.9 4.3 4.7 5.15.1
0

400

800

1200

16001600

0

400

800

1200

16001600

調 査 名 ・ 地 点 ：

試験孔（測点）番号：

測定深度（中心深度）：

試 験 者 氏 名 ：

試 験 年 月 日 ：

自 然 水 位 ：

孔 内 水 位 ：

【　備　　考　】

△Ｈ（ｃｍ）

半 径　ｒ（ｃｍ）
ｒ1 = 3.16 (cm) ｒ2 = 3.32 (cm)

新学校給食センター地質調査業務委託

R3.B-1

ＧＬ -5.30 ｍ

大内勇人

2022年2月8日

ＧＬ -0.37 ｍ

ＧＬ -0.37 ｍ

静止土圧　Ｐ０ 降伏圧　Ｐｙ 破壊圧　Ｐｌ 地盤係数　Ｋｍ 弾性係数　Ｅｍ 中間半径　ｒｍ

ｋN／㎡ ｋN／㎡ ｋN／㎡ MN／㎡MN／ｍ3 ｃｍ

133.94 410.86 924.89 261.965 11.044 3.24
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）

 　図　　孔内水平載荷試験整理図　
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孔 内 水 平 載 荷 試 験 結 果 一 覧 表 記  録  用  紙

調 査 名 ・ 地  点

試験孔（測点）番号

測定深度(中心深度)

試  験  者  氏  名

試　験　年　月　日

自 　然　  水　 位

孔   内    水   位

タ  ン  ク  高  さ

セル水圧 ガス圧 スタンドパイプよみＨ'(cm)
kN/㎡ kN/㎡ 15秒 30秒 60秒 120秒

△Ｈ Ｈ ＰG ＰG -Ｐ Ｐe ｒ
cm cm kN/㎡ kN/㎡ kN/㎡ cm

初 期 スタンドパイプ水位 Ｈ0

挿入後スタンドパイプ水位 Ｈ0'

初 期 ゴ ム チ ュ ー ブ 半 径

ゴ ム チ ュ ー ブ 有 効 長 さ

容  積  計  内   断   面   積

試 験 方 式

ポアソン 比

GL

Ｐs =

備  考：

(m)

(m)

年  月  日

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

(c㎡)

(kN/㎡)

新学校給食センター地質調査業務委託

R3.B-1

大内勇人

等分布荷重方式（１室型）

-5.30

2022   2   8  

GL (m)-0.37

GL (m)-0.37

1.15

0.40

2.40

0.30

3.00

60.00

56.04

2.50

2.40 2.00 2.50 2.50 0.00 3.10

50.00 50.00 2.30 2.40 2.40 2.50 0.10 2.10 3.75 -46.25 48.75 3.10

100.00 100.00 3.00 3.10 3.10 3.30 0.20 2.90 13.75 -86.25 88.75 3.14

150.00 150.00 3.70 3.80 3.80 3.80 0.00 3.40 20.00 -130.00 132.50 3.16

200.00 200.00 4.10 4.10 4.20 4.20 0.10 3.80 25.71 -174.29 176.79 3.18

250.00 250.00 4.50 4.50 4.50 4.60 0.10 4.20 31.43 -218.57 221.07 3.20

300.00 300.00 4.80 4.90 4.90 5.00 0.10 4.60 37.14 -262.86 265.36 3.22

350.00 350.00 5.10 5.10 5.20 5.20 0.10 4.80 40.00 -310.00 312.50 3.23

400.00 400.00 5.50 5.50 5.50 5.60 0.10 5.20 44.21 -355.79 358.29 3.25

450.00 450.00 5.80 5.80 5.90 5.90 0.10 5.50 47.37 -402.63 405.13 3.26

500.00 500.00 6.10 6.20 6.30 6.30 0.10 5.90 51.58 -448.42 450.92 3.28

550.00 550.00 6.50 6.60 6.60 6.70 0.10 6.30 55.79 -494.21 496.71 3.30

600.00 600.00 7.00 7.10 7.20 7.20 0.10 6.80 60.87 -539.13 541.63 3.32

650.00 650.00 7.40 7.50 7.60 7.70 0.20 7.30 65.22 -584.78 587.28 3.34

700.00 700.00 7.90 8.00 8.10 8.20 0.20 7.80 69.57 -630.43 632.93 3.36

750.00 750.00 8.50 8.50 8.70 8.80 0.30 8.40 74.78 -675.22 677.72 3.39

800.00 800.00 9.20 9.40 9.60 9.80 0.40 9.40 82.96 -717.04 719.54 3.43

850.00 850.00 10.10 10.20 10.40 10.60 0.40 10.20 88.89 -761.11 763.61 3.47

900.00 900.00 11.10 11.20 11.40 11.70 0.50 11.30 97.04 -802.96 805.46 3.52

950.00 950.00 12.00 12.20 12.40 12.70 0.50 12.30 103.24 -846.76 849.26 3.56

1000.00 1000.00 13.00 13.20 13.60 13.90 0.70 13.50 109.73 -890.27 892.77 3.61

1050.00 1050.00 14.30 14.60 14.90 15.50 0.90 15.10 118.38 -931.62 934.12 3.67

1100.00 1100.00 15.70 16.00 16.40 17.00 1.00 16.60 125.22 -974.78 977.28 3.73

1150.00 1150.00 17.40 17.60 18.10 18.80 1.20 18.40 133.04 -1016.96 1019.46 3.80

1200.00 1200.00 19.20 19.50 20.10 21.00 1.50 20.60 142.00 -1058.00 1060.50 3.89

1250.00 1250.00 21.30 21.70 22.30 23.20 1.50 22.80 149.33 -1100.67 1103.17 3.97

1300.00 1300.00 23.70 24.00 24.60 25.70 1.70 25.30 157.67 -1142.33 1144.83 4.06

1350.00 1350.00 26.30 26.80 27.70 29.00 2.20 28.60 166.27 -1183.73 1186.23 4.18

1400.00 1400.00 29.70 30.20 31.20 32.60 2.40 32.20 174.94 -1225.06 1227.56 4.31

1450.00 1450.00 33.40 34.20 35.30 37.20 3.00 36.80 186.02 -1263.98 1266.48 4.47

1500.00 1500.00 38.00 38.50 39.90 42.10 3.60 41.70 197.83 -1302.17 1304.67 4.63

1550.00 1550.00 43.10 43.90 45.30 48.00 4.10 47.60 218.52 -1331.48 1333.98 4.81



   土 質 試 験 結 果 一 覧 表 （基礎地盤）

調査件名 整理年月日

整理担当者

試 料 番 号

（ ）深 さ

一

般

湿 潤 密 度

乾 燥 密 度

土粒子の密度

自然含水比

間 隙 比

飽 和 度

粒

度

石 分

礫 分

砂 分

シルト分

粘 土 分

最 大 粒 径

均 等 係 数

コ
ン
シ
ス
テ
ン
シ
ー
特
性

液 性 限 界

塑 性 限 界

塑 性 指 数

分

類

地盤材料の

分 類 名

分 類 記 号

圧

密

試 験 方 法

圧 縮 指 数

圧密降伏応力

一

軸

圧

縮

せ

ん

断

試 験 条 件

全 応 力

有効応力

ρt

ρd

ρs

w n

ｅ

Ｓr

g/cm3

g/cm3

g/cm3

％

％

（７５ｍｍ以上）

（２～７５ｍｍ）

（０．０７５～２ｍｍ）

（０．００５～０．０７５ｍｍ）

（０．００５ｍｍ未満）

Ｕc

％

％1)

％1)

％1)

％1)

mm

w L

w p

Ｉp

％

％

Ｃc

ｐc kN/m2

ｃ

φ

ｃ′

φ′

kN/m2

°

kN/m2

°

特記事項 1) 石分を除いた75mm未満の土質材料

に対する百分率で表す。

[1kN/m2≒0.0102kgf/cm2]

第50320520号新学校給食センター地質調査業務委託 令和 4年 3月 10日

石　田　典　男

P1-1

(4.15～4.45m)

60.1

31.4

8.5

50.97

3.6788

26.5

細粒分混り

(GS-F)

砂質礫

P1-2

(9.15～9.40m)

2.801

47.18

3.0

51.8

36.9

8.3

23.01

0.0970

19

55.1

35.3

19.8

粘性土質砂

(SCs)

P1-3

(10.15～10.45m)

42.3

44.5

13.2

*

1.3232

37.5

細粒分混り

(SG-F)

礫質砂

5 0 ％ 粒 径 D 50

一軸圧縮強さ q u

一軸圧縮強さ q u

一軸圧縮強さ q u

一軸圧縮強さ q u

mm

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2



 J G S 0 0 5 1 地 盤 材 料 の 工 学 的 分 類

調査件名 試験年月日

試 験 者

試 料 番 号

（ 深 さ ）

石 分

礫 分

砂 分

細 粒 分

シルト分

粘 土 分

最 大 粒 径

均 等 係 数

液 性 限 界

塑 性 限 界

塑 性 指 数

地盤材料の分類名

分 類 記 号

凡 例 記 号

(75mm以上)

(2～75mm)

(0.075～2mm)

(0.075mm未満)

(0.005～0.075mm)

(0.005mm未満)

％

％

％

％

％

％

％

％

mm

U c

w L

w p

Ip

特記事項 1) 主に観察と塑性図で判別分類

第50320520号新学校給食センター地質調査業務委託 令和 4年 3月 10日

石　田　典　男

P1-1

(4.15～4.45m)

60.1

31.4

8.5

26.5

50.97

細粒分混り

砂質礫

(GS-F)

①

P1-2

(9.15～9.40m)

3.0

51.8

45.2

36.9

8.3

19

23.01

55.1

35.3

19.8

粘性土質砂

(SCs)

②

P1-3

(10.15～10.45m)

42.3

44.5

13.2

37.5

*

細粒分混り

礫質砂

(SG-F)

③
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(a) 中分類用三角座標

Fm
1）

{G} {GS}

{GF}

{SG} {S}

{SF}

(b) 粗粒土の小分類および細粒土の
細分類用三角座標
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③



   J I S A 1 2 0 2

J G S 0 1 1 1
土 粒 子 の 密 度 試 験 （検定，測定）

調査件名 試験年月日

試 験 者

試 料 番 号 （ 深 さ ）

ピ ク ノ メ ー タ ー No.

ピ ク ノ メ ー タ ー の 質 量 m f g

（蒸留水＋ピクノメーター）質量 m′a g

m′a をはかったときの蒸留水の温度 T′ ℃

T′℃における蒸留水の密度ρw( T′) g/cm3

（試料＋蒸留水＋ピクノメーター）質量 m b g

m b をはかったときの内容物の温度 T ℃

T℃における蒸留水の密度 ρw( T ) g/cm3

温度T℃の蒸留水を満たしたときの
（蒸留水＋ピクノメーター）質量 m a

g

試 料 の

炉乾燥質量

容 器 N o .

（炉乾燥試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

m s g

土 粒 子 の 密 度 ρs g/cm3

平 均 値 ρs g/cm3

試 料 番 号 （ 深 さ ）

ピ ク ノ メ ー タ ー No.

ピ ク ノ メ ー タ ー の 質 量 m f g

（蒸留水＋ピクノメーター）質量 m′a g

m′a をはかったときの蒸留水の温度 T′ ℃

T′℃における蒸留水の密度ρw( T′) g/cm3

（試料＋蒸留水＋ピクノメーター）質量 m b g

m b をはかったときの内容物の温度 T ℃

T℃における蒸留水の密度 ρw( T ) g/cm3

温度T℃の蒸留水を満たしたときの
（蒸留水＋ピクノメーター）質量 m a

g

試 料 の

炉乾燥質量

容 器 N o .

（炉乾燥試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

m s g

土 粒 子 の 密 度 ρs g/cm3

平 均 値 ρs g/cm3

特記事項

m a ＝
ρw( T )

ρw( T ′)
( )m′a－m f ＋m f

ρs ＝
m s

m s ＋ ( )m a－m b

×ρw ( T )

第50320520号新学校給食センター地質調査業務委託 令和 4年 3月 9日

石　田　典　男

P1-2 (9.15～9.40m)

1

66.163

160.035

12.0

0.99949

167.191

18.0

0.99860

159.951

1

77.419

66.163

11.256

2.799

2

38.641

158.879

12.0

0.99949

165.504

18.0

0.99860

158.772

2

49.096

38.641

10.455

2.804

2.801

3

61.721

157.069

12.0

0.99949

163.187

18.0

0.99860

156.984

3

71.364

61.721

9.643

2.799



   J I S A 1 2 0 3

J G S 0 1 2 1 土 の 含 水 比 試 験

調査件名 試験年月日

試 験 者

試料番号（深さ）

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w ％

平 均 値 w ％

特 記 事 項

試料番号（深さ）

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w ％

平 均 値 w ％

特 記 事 項

試料番号（深さ）

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w ％

平 均 値 w ％

特 記 事 項

試料番号（深さ）

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w ％

平 均 値 w ％

特 記 事 項

試料番号（深さ）

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w ％

平 均 値 w ％

特 記 事 項

w＝
m a － m b

m b － m c

×100
m a

m b

m c

：(試料＋容器)質量

：(炉乾燥試料＋容器)質量

：容器質量

第50320520号新学校給食センター地質調査業務委託 令和 4年 3月 7日

石　田　典　男

47.18

P1-2 (9.15～9.40m)

305

35.03

30.31

20.72

49.22

269

43.04

36.74

22.17

43.24

287

39.15

32.94

20.29

49.09



   J I S A 1 2 0 4

J G S 0 1 3 1
土 の 粒 度 試 験 （ ふ る い 分 析 ）

調 査 件 名 試験年月日

試料番号(深さ) 試 験 者

含

水

比

含

水

比

全 試 料 2mmふるい通過試料(沈降分析を行わない場合)

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w ％

平均値 w ％

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w 1 ％

平均値 w 1 ％

( 全 試 料 ＋ 容 器 ) 質 量 g

容 器( )No. 質 量 g

全 試 料 質 量 m g

全試料の炉乾燥質量 m s＝ g
m

1＋w /100

2 m mふるい残留分

の水洗い後の試料

(試料＋容器)質量 g

容器( )No. 質 量 g

炉 乾 燥 質 量 m 0s g

(2mmふるい通過試料＋容器)質量 g

容 器( )No. 質 量 g

2mmふるい通過試料の質量 m 1 g

2mmふるい通過

試料の炉乾燥質量
m 1s ＝

m 1

1 ＋　 / 1 0 0w1

g

全 試 料 の 炉 乾 燥 質 量 に 対 す る

2mmふるい通過試料の炉乾燥質量比

m s－m 0s

m s

2 mmふるい残留分m 0sのふるい分析

2 mmふるい通過分m 1sのふるい分析(沈降分析を行わない場合)

( )

( )

× ×

× × ×

ふるい 容器 No. (残留試料＋容器)質量 容 器 質 量 残留試料質量 加積残留試料質量 加 積 残 留 率 通過質量百分率P d( )

Σm d( )
Σm d( ) Σm d( )

m d( ) 100 1－ 100m s m s

mm g g g g ％ ％

75

53

37.5

26.5

19

 9.5

 4.75

 2

ふるい 容器No. (残留試料＋容器)質量 容 器 質 量 残留試料質量 加積残留試料質量 加積残留率 加積通過率 P 通過質量百分率P d( )

Σm d( )
Σm d( ) Σm d( ) m s－m 0s

m d( ) 100 1－ 100 Pm 1s m 1s m s

μm g g g g ％ ％ ％

850

425

250

106

 75

特記事項

第50320520号新学校給食センター地質調査業務委託 令和 4年 3月 8日

P1-1(4.15～4.45m) 石　田　典　男

284

31.70

31.64

18.41

0.45

265

32.16

32.11

18.29

0.36

238

33.02

32.94

17.47

0.52

0.44

531.0

254.0

277.0

275.8

203.6

441 37.8

165.8

221

33.05

32.97

23.48

0.84

275

32.09

31.99

18.96

0.77

216

31.58

31.49

19.97

0.78

0.80

237.81

511 167.64

70.17

69.61

0.399

441

441

441

441

0.0

70.4

101.4

69.9

75.3

37.8

37.8

37.8

37.8

0.0

32.6

63.6

32.1

37.5

0.0

32.6

96.2

128.3

165.8

0.0

11.8

34.9

46.5

60.1

100.0

88.2

65.1

53.5

39.9

441

441

441

441

441

66.93

48.92

43.98

45.17

38.51

37.76

37.76

37.76

37.76

37.76

29.17

11.16

6.22

7.41

0.75

29.17

40.33

46.55

53.96

54.71

41.9

57.9

66.9

77.5

78.6

58.1

42.1

33.1

22.5

21.4

23.2

16.8

13.2

9.0

8.5



   J I S A 1 2 0 4

J G S 0 1 3 1
土 の 粒 度 試 験 （粒径加積曲線）

調査件名 試験年月日

試 験 者

試料番号

（深　さ）

試 料 番 号

（深　　　　さ）

ふ

る

い

分

析

沈

降

分

析

粒 径 mm 通過質量百分率％

75

53

37.5

26.5

19

 9.5

 4.75

 2

 0.850

 0.425

 0.250

 0.106

 0.075

粒 径 mm 通過質量百分率％

75

53

37.5

26.5

19

 9.5

 4.75

 2

 0.850

 0.425

 0.250

 0.106

 0.075

粗 礫 分

中 礫 分

細 礫 分

粗 砂 分

中 砂 分

細 砂 分

シ ル ト 分

粘 土 分

2mmふるい通過質量百分率

425μmふるい通過質量百分率

75μmふるい通過質量百分率

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

最 大 粒 径

60　 ％ 粒 径

50　 ％ 粒 径

30　 ％ 粒 径

10　 ％ 粒 径

均 等 係 数

曲 率 係 数

土 粒 子 の 密 度

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

60

50

30

10

Ｕc

Ｕc′

ρs

mm

mm

mm

mm

mm

g/cm3

使用した分散剤

溶液濃度，溶液添加量

粘 土 シ ル ト 細 砂 中 砂 粗 砂 細 礫 中 礫 粗 礫

特記事項

20　 ％ 粒 径 Ｄ20 mm

第50320520号新学校給食センター地質調査業務委託 令和 4年 3月 8日

石　田　典　男

P1-1

(4.15～4.45m)

100.0

88.2

65.1

53.5

39.9

23.2

16.8

13.2

9.0

8.5

P1-1

(4.15～4.45m)

11.8

34.7

13.6

16.7

10.0

4.7

8.5

39.9

16.8

8.5

26.5

7.4670

3.6788

1.2415

0.1465

50.97

1.41

*

0.6477

粒 径 (mm)

通
過

質
量

百
分

率
 
（

％
）

75194.7520.8500.2500.0750.005

0.001 0.01 0.1 1.0 10 10050
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

粒径加積曲線

P1-1



   J I S A 1 2 0 4

J G S 0 1 3 1
土 の 粒 度 試 験 （ ふ る い 分 析 ）

調 査 件 名 試験年月日

試料番号(深さ) 試 験 者

含

水

比

含

水

比

全 試 料 2mmふるい通過試料(沈降分析を行わない場合)

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w ％

平均値 w ％

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w 1 ％

平均値 w 1 ％

( 全 試 料 ＋ 容 器 ) 質 量 g

容 器( )No. 質 量 g

全 試 料 質 量 m g

全試料の炉乾燥質量 m s＝ g
m

1＋w /100

2 m mふるい残留分

の水洗い後の試料

(試料＋容器)質量 g

容器( )No. 質 量 g

炉 乾 燥 質 量 m 0s g

(2mmふるい通過試料＋容器)質量 g

容 器( )No. 質 量 g

2mmふるい通過試料の質量 m 1 g

2mmふるい通過

試料の炉乾燥質量
m 1s ＝

m 1

1 ＋　 / 1 0 0w1

g

全 試 料 の 炉 乾 燥 質 量 に 対 す る

2mmふるい通過試料の炉乾燥質量比

m s－m 0s

m s

2 mmふるい残留分m 0sのふるい分析

2 mmふるい通過分m 1sのふるい分析(沈降分析を行わない場合)

( )

( )

× ×

× × ×

ふるい 容器 No. (残留試料＋容器)質量 容 器 質 量 残留試料質量 加積残留試料質量 加 積 残 留 率 通過質量百分率P d( )

Σm d( )
Σm d( ) Σm d( )

m d( ) 100 1－ 100m s m s

mm g g g g ％ ％

75

53

37.5

26.5

19

 9.5

 4.75

 2

ふるい 容器No. (残留試料＋容器)質量 容 器 質 量 残留試料質量 加積残留試料質量 加積残留率 加積通過率 P 通過質量百分率P d( )

Σm d( )
Σm d( ) Σm d( ) m s－m 0s

m d( ) 100 1－ 100 Pm 1s m 1s m s

μm g g g g ％ ％ ％

850

425

250

106

 75

特記事項

第50320520号新学校給食センター地質調査業務委託 令和 4年 3月 8日

P1-2(9.15～9.40m) 石　田　典　男

241

33.99

33.81

20.91

1.40

289

35.23

35.07

23.03

1.33

228

34.12

33.93

20.28

1.39

1.37

489.0

254.0

235.0

231.8

44.8

441 37.8

7.0

441

441

441

0.0

42.2

39.9

38.3

37.8

37.8

37.8

0.0

4.4

2.1

0.5

0.0

4.4

6.5

7.0

0.0

1.9

2.8

3.0

100.0

98.1

97.2

97.0



   J I S A 1 2 0 4

J G S 0 1 3 1
土 の 粒 度 試 験 （2mmふるい通過分分析）

調 査 件 名 試験年月日

試料番号(深さ) 試 験 者

含

水

比

2 mm ふ る い 通 過 試 料

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w 1 ％

平均値 w 1 ％

(沈降分析用試料＋容器)質量 g

容 器( )No. 質 量 g

沈 降 分 析 用 試 料 質 量 m 1 g

沈降分析用試料の

炉 乾 燥 質 量

m 1m 1s ＝ g
1＋w 1 /100

土 粒 子 の 密 度 ρs g/cm3

塑 性 指 数 I p

分 散 装 置 の 容 器 No.

メ ス シ リ ン ダ ー No.

浮 ひ ょ う No.

メ ニ ス カ ス 補 正 値 C m

使用した分散剤，溶液濃度，溶液添加量

全 試 料 の 炉 乾 燥 質 量 に 対 す る

2mmふるい通過試料の炉乾燥質量の比

m s －m 0s

m s

M ＝
ρs

ρw

m 1s

V

ρs－ρw

沈 降 分 析

ふるい分析 (沈降分析を行う場合)

( )

×100

× ×
×

× × ×

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

測定時刻 経過時間 浮ひょうの読み 測定時 有効深さ 粒 径 d 補 正 係 数 加積通過率 通過質量百分率

の水温
F

P
P d( )

t

min

小数部分

r r ＋ C m ℃

L

mm

30η

g n( － )ρs ρw

⑥
L
t

mm

M ( )③+F

％

m s－m 0s

m s
P

％

ふるい 容器No. (残留試料＋容器)質量 容 器 質 量 残留試料質量 加積残留試料質量 加積残留率 加積通過率 P 通過質量百分率P d( )

Σm d( )
Σm d( ) Σm d( ) m s－m 0s

m d( ) 100 1－ 100 Pm 1s m 1s m s

μm g g g g ％ ％ ％

850

425

250

106

 75

特 記 事 項

1

2

5

15

30

60

240

1440

第50320520号新学校給食センター地質調査業務委託 令和 4年 3月 8日

P1-2(9.15～9.40m) 石　田　典　男

205

32.55

32.36

21.17

1.70

271

30.15

29.97

19.57

1.73

253

30.78

30.62

21.06

1.67

1.70

228.08

512 147.44

80.64

79.29

2.801

19.8

1

1

1

0.0005

ヘキサメタ燐酸ナトリウム，100% ，20ml

0.970

1952.5

0170

0140

0100

0060

0040

0025

0010

0005

0175

0145

0105

0065

0045

0030

0015

0010

25

25

25

25

25

25

25

25

143.7

150.0

158.5

166.9

171.2

174.3

177.5

178.6

0.0039

0.0039

0.0039

0.0039

0.0039

0.0039

0.0039

0.0039

0.0468

0.0338

0.0220

0.0130

0.0093

0.0066

0.0034

0.0014

0.0020

0.0020

0.0020

0.0020

0.0020

0.0020

0.0020

0.0020

38.1

32.2

24.4

16.6

12.7

9.8

6.8

5.9

37.0

31.2

23.7

16.1

12.3

9.5

6.6

5.7

441

441

441

441

441

45.28

46.42

45.69

50.59

43.15

37.76

37.76

37.76

37.76

37.76

7.52

8.66

7.93

12.83

5.39

7.52

16.18

24.11

36.94

42.33

9.5

20.4

30.4

46.6

53.4

90.5

79.6

69.6

53.4

46.6

87.8

77.2

67.5

51.8

45.2



   J I S A 1 2 0 4

J G S 0 1 3 1
土 の 粒 度 試 験 （粒径加積曲線）

調査件名 試験年月日

試 験 者

試料番号

（深　さ）

試 料 番 号

（深　　　　さ）

ふ

る

い

分

析

沈

降

分

析

粒 径 mm 通過質量百分率％

75

53

37.5

26.5

19

 9.5

 4.75

 2

 0.850

 0.425

 0.250

 0.106

 0.075

粒 径 mm 通過質量百分率％

75

53

37.5

26.5

19

 9.5

 4.75

 2

 0.850

 0.425

 0.250

 0.106

 0.075

粗 礫 分

中 礫 分

細 礫 分

粗 砂 分

中 砂 分

細 砂 分

シ ル ト 分

粘 土 分

2mmふるい通過質量百分率

425μmふるい通過質量百分率

75μmふるい通過質量百分率

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

最 大 粒 径

60　 ％ 粒 径

50　 ％ 粒 径

30　 ％ 粒 径

10　 ％ 粒 径

均 等 係 数

曲 率 係 数

土 粒 子 の 密 度

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

60

50

30

10

Ｕc

Ｕc′

ρs

mm

mm

mm

mm

mm

g/cm3

使用した分散剤

溶液濃度，溶液添加量

粘 土 シ ル ト 細 砂 中 砂 粗 砂 細 礫 中 礫 粗 礫

特記事項

20　 ％ 粒 径 Ｄ20 mm

第50320520号新学校給食センター地質調査業務委託 令和 4年 3月 8日

石　田　典　男

P1-2

(9.15～9.40m)

100.0

98.1

97.2

97.0

87.8

77.2

67.5

51.8

45.2

0.0468 37.0

0.0338 31.2

0.0220 23.7

0.0130 16.1

0.0093 12.3

0.0066 9.5

0.0034 6.6

0.0014 5.7

P1-2

(9.15～9.40m)

*

2.8

0.2

9.2

20.3

22.3

36.9

8.3

97.0

77.2

45.2

19

0.1657

0.0970

0.0317

0.0072

23.01

0.84

2.801

ヘキサメタ燐酸ナトリウム

100% ，20ml

0.0174

粒 径 (mm)

通
過

質
量

百
分

率
 
（

％
）

75194.7520.8500.2500.0750.005

0.001 0.01 0.1 1.0 10 10050
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

粒径加積曲線

P1-2



   J I S A 1 2 0 4

J G S 0 1 3 1
土 の 粒 度 試 験 （ ふ る い 分 析 ）

調 査 件 名 試験年月日

試料番号(深さ) 試 験 者

含

水

比

含

水

比

全 試 料 2mmふるい通過試料(沈降分析を行わない場合)

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w ％

平均値 w ％

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w 1 ％

平均値 w 1 ％

( 全 試 料 ＋ 容 器 ) 質 量 g

容 器( )No. 質 量 g

全 試 料 質 量 m g

全試料の炉乾燥質量 m s＝ g
m

1＋w /100

2 m mふるい残留分

の水洗い後の試料

(試料＋容器)質量 g

容器( )No. 質 量 g

炉 乾 燥 質 量 m 0s g

(2mmふるい通過試料＋容器)質量 g

容 器( )No. 質 量 g

2mmふるい通過試料の質量 m 1 g

2mmふるい通過

試料の炉乾燥質量
m 1s ＝

m 1

1 ＋　 / 1 0 0w1

g

全 試 料 の 炉 乾 燥 質 量 に 対 す る

2mmふるい通過試料の炉乾燥質量比

m s－m 0s

m s

2 mmふるい残留分m 0sのふるい分析

2 mmふるい通過分m 1sのふるい分析(沈降分析を行わない場合)

( )

( )

× ×

× × ×

ふるい 容器 No. (残留試料＋容器)質量 容 器 質 量 残留試料質量 加積残留試料質量 加 積 残 留 率 通過質量百分率P d( )

Σm d( )
Σm d( ) Σm d( )

m d( ) 100 1－ 100m s m s

mm g g g g ％ ％

75

53

37.5

26.5

19

 9.5

 4.75

 2

ふるい 容器No. (残留試料＋容器)質量 容 器 質 量 残留試料質量 加積残留試料質量 加積残留率 加積通過率 P 通過質量百分率P d( )

Σm d( )
Σm d( ) Σm d( ) m s－m 0s

m d( ) 100 1－ 100 Pm 1s m 1s m s

μm g g g g ％ ％ ％

850

425

250

106

 75

特記事項

第50320520号新学校給食センター地質調査業務委託 令和 4年 3月 8日

P1-3(10.15～10.45m) 石　田　典　男

281

47.16

47.06

19.84

0.37

316

52.35

52.21

21.33

0.45

264

45.85

45.77

18.64

0.29

0.37

1162.0

254.0

908.0

904.7

420.5

441 37.8

382.7

279

44.20

44.08

20.07

0.50

208

47.02

46.89

19.42

0.47

273

38.32

38.22

18.74

0.51

0.49

218.26

513 114.87

103.39

102.89

0.577

441

441

441

441

441

0.0

69.1

68.7

180.9

133.9

119.1

37.8

37.8

37.8

37.8

37.8

0.0

31.3

30.9

143.1

96.1

81.3

0.0

31.3

62.2

205.3

301.4

382.7

0.0

3.5

6.9

22.7

33.3

42.3

100.0

96.5

93.1

77.3

66.7

57.7

441

441

441

441

441

67.34

56.67

51.19

52.96

40.08

37.76

37.76

37.76

37.76

37.76

29.58

18.91

13.43

15.20

2.32

29.58

48.49

61.92

77.12

79.44

28.7

47.1

60.2

75.0

77.2

71.3

52.9

39.8

25.0

22.8

41.1

30.5

23.0

14.4

13.2



   J I S A 1 2 0 4

J G S 0 1 3 1
土 の 粒 度 試 験 （粒径加積曲線）

調査件名 試験年月日

試 験 者

試料番号

（深　さ）

試 料 番 号

（深　　　　さ）

ふ

る

い

分

析

沈

降

分

析

粒 径 mm 通過質量百分率％

75

53

37.5

26.5

19

 9.5

 4.75

 2

 0.850

 0.425

 0.250

 0.106

 0.075

粒 径 mm 通過質量百分率％

75

53

37.5

26.5

19

 9.5

 4.75

 2

 0.850

 0.425

 0.250

 0.106

 0.075

粗 礫 分

中 礫 分

細 礫 分

粗 砂 分

中 砂 分

細 砂 分

シ ル ト 分

粘 土 分

2mmふるい通過質量百分率

425μmふるい通過質量百分率

75μmふるい通過質量百分率

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

最 大 粒 径

60　 ％ 粒 径

50　 ％ 粒 径

30　 ％ 粒 径

10　 ％ 粒 径

均 等 係 数

曲 率 係 数

土 粒 子 の 密 度

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

60

50

30

10

Ｕc

Ｕc′

ρs

mm

mm

mm

mm

mm

g/cm3

使用した分散剤

溶液濃度，溶液添加量

粘 土 シ ル ト 細 砂 中 砂 粗 砂 細 礫 中 礫 粗 礫

特記事項

20　 ％ 粒 径 Ｄ20 mm

第50320520号新学校給食センター地質調査業務委託 令和 4年 3月 8日

石　田　典　男

P1-3

(10.15～10.45m)

100.0

96.5

93.1

77.3

66.7

57.7

41.1

30.5

23.0

14.4

13.2

P1-3

(10.15～10.45m)

6.9

26.4

9.0

16.6

18.1

9.8

13.2

57.7

30.5

13.2

37.5

2.3788

1.3232

0.4108

*

*

*

*

0.2001

粒 径 (mm)

通
過

質
量

百
分

率
 
（

％
）

75194.7520.8500.2500.0750.005

0.001 0.01 0.1 1.0 10 10050
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

粒径加積曲線

P1-3



   J I S A 1 2 0 5

J G S 0 1 4 1
土の液性限界・塑性限界試験（測定）

調査件名 試験年月日

試 験 者

試料番号（深さ）

試料番号（深さ）

液 性 限 界 試 験

塑 性 限 界 試 験

液 性 限 界 試 験

塑 性 限 界 試 験

落 下 回 数

落 下 回 数

含
水

比
w

（
％

）

落 下 回 数

落 下 回 数

落 下 回 数

含
水

比
w

（
％

）

落 下 回 数

含

水

比

容 器 No.

m a

m b

m c

w

g

g

g

％

含

水

比

容 器 No.

m a

m b

m c

w

g

g

g

％

含

水

比

容 器 No.

m a

m b

m c

w

g

g

g

％

含

水

比

容 器 No.

m a

m b

m c

w

g

g

g

％

含

水

比

容 器 No.

m a

m b

m c

w

g

g

g

％

含

水

比

容 器 No.

m a

m b

m c

w

g

g

g

％

液性限界 w L ％ 塑性限界 w p ％ 塑性指数 I p

液性限界 w L ％ 塑性限界 w p ％ 塑性指数 I p

特記事項

第50320520号新学校給食センター地質調査業務委託 令和 4年 3月 7日

石　田　典　男

P1-2 (9.15～9.40m)

32

291

49.52

40.10

22.85

54.61

25

280

44.38

35.37

19.00

55.04

21

298

57.46

48.87

33.37

55.42

17

259

39.55

31.96

18.44

56.14

13

290

41.26

33.69

20.29

56.49

9

258

40.55

32.63

18.82

57.35

234

32.51

29.91

22.49

35.04

248

30.87

28.16

20.52

35.47

210

30.22

26.89

17.50

35.46

55.1 35.3 19.8

流動曲線

5 10 15 20 25 30 40 50
53.5

54.0

54.5

55.0

55.5

56.0

56.5

57.0

57.5

58.0

58.5

55.1 %

If =  5.1

流動曲線

5 10 15 20 25 30 40 50



ＫＢＭ 

 

 

 

 



調査位置立会 

 

 

 

 



施 工 前 施 工 後

全 景 ・ 掘 進 作 業 中 標 準 貫 入 試 験

Ｒ３.Ｂ-１



残 尺 残 尺

残 尺

Ｒ３.Ｂ-１



検 尺 検 尺

コ ア 確 認 状 況 足 場 仮 設 状 況

Ｒ３.Ｂ-１



始 業 前 点 検 状 況 機 械 搬 入 状 況

機 械 運 搬 状 況 コ ロ ナ 対 策 実 施 状 況

Ｒ３.Ｂ-１



消 化 器 設 置 状 況 油 吸 着 マ ッ ト 設 置 状 況

除 雪 状 況 調 査 孔 閉 塞

Ｒ３.Ｂ-１



別孔　孔内水平載荷試験ゾンデ挿入状況
GL-5.0～5.6m

別孔　孔内水平載荷試験測定状況
GL-5.0～5.6m

Ｒ３.Ｂ-１



別 孔 残 尺 別 孔 残 尺

別 孔 残 尺

Ｒ３.Ｂ-１



別 孔 検 尺 別 孔 検 尺

別 孔 調 査 孔 閉 塞

Ｒ３.Ｂ-１



余　白

試験試料

余　白

土粒子の密度試験

余　白

土の含水比試験



余　白

土の粒度試験

(比重浮標)

余　白

土の粒度試験

(ふるい分け)

余　白

液・塑性限界試験
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